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Select Standard Rustikal Old Style 
 

Äste 
   

 vereinzelt Punktäste 
bis 5 mm 

 vereinzelt dunkle 
Äste bis 15 mm 

 gesund 
verwachsene Äste 
bis 30 mm, teils 
ausgespachtelte 
Äste 

 vereinzelt dunkle 
Äste bis 25 mm 

 vereinzelt 
verwachsene, 
rindenumrandete 
Äste bis 50 mm 
erlaubt 

 ausgespachtelte 
Äste erlaubt 

 dunkle, 
verwachsene, 
rindenumrandete 
Äste jeder Größe 
erlaubt 

 ausgespachtelte 
Äste erlaubt  

 

 

Risse 
   

 Haarrisse ganz 
vereinzelt in 
Brettoberfläche 
erlaubt 

 Haarrisse ganz 
vereinzelt in 
Brettoberfläche 
erlaubt 

 Haarrisse vereinzelt 
in Brettoberfläche 
erlaubt 

 Haarrisse erlaubt 

 ausgespachtelte 
Risse erlaubt 

 
 

Farbunterschiede 
   

 natürliche 
Farbunterschiede 
erlaubt 

 natürliche 
Farbunterschiede 
erlaubt 

 erlaubt  erlaubt 

 

Rindeneinwuchs und Wurmlöcher 

 nicht erlaubt  nicht erlaubt  Rindeneinwuchs 
geringfügig erlaubt 

 Wurmlöcher nicht 
erlaubt 

 Rindeneinwuchs 
geringfügig erlaubt 

 Wurmlöcher 
vereinzelt zulässig 

 

Splint 
   

 geringfügig zulässig  geringfügig zulässig  im Randbereich bis 
5 cm Breite erlaubt 

 im Randbereich bis 
5 cm Breite erlaubt 

 

Holzwuchs 
   

 Spiegel und 
unterschiedlicher 
Faserverlauf 
vereinzelt erlaubt 

 Spiegel und 
unterschiedlicher 
Faserverlauf 
vereinzelt erlaubt 

 Spiegel und 
unterschiedlicher 
Faserverlauf erlaubt 

 Spiegel und 
unterschiedlicher 
Faserverlauf erlaubt 

 

Oberfläche 
   

 geschlossen  holztypische 
Merkmale 
überwiegend mit 
Holzkitt geschlossen 

 holztypische 
Merkmale 
überwiegend mit 
Holzkitt geschlossen 

 holztypische 
Merkmale 
überwiegend mit 
Holzkitt geschlossen 

 


